Grados de Pureza y Calidad
La plata pura es extremadamente blanda, por lo que se mezcla con otros metales (generalmente cobre) para ganar dureza y resistencia. 
· Plata 925 (Plata de Ley o Esterlina): Es el estándar más común en joyería comercial. Contiene un 92.5% de plata pura y un 7.5% de otros metales.
· Plata 950: Contiene un 95% de plata pura. Es más pura y se suele reservar para piezas de alta joyería o diseños más finos, aunque es más propensa a rayaduras por su mayor suavidad.
· Plata Fina (999): Plata en su estado casi puro (99.9%). Rara vez se usa en collares completos debido a su extrema maleabilidad. 

